Решения на ТКА “Лаборатории за изпитване” месец октомври 2010г.

Във връзка с ревизия на взето решение по т. 6 от м. януари 2009г. се гласува следното решение:

Взетото през м. януари 2009г. решение по т.6, е изпълнило своята роля при прехода от отменения български стандарт БДС 505:1984 “Бетон обикновен. Методи за изпитване.” към серията хармонизирани европейски стандарти  БДС EN 12390–3:2009 “Изпитване на втвърден бетон. Част 3:Якост на натиск на пробни тела.”, БДС EN 12390–4:2001 “Изпитване на втвърден бетон. Част 4:Якост на натиск. Спецификация на машините за изпитване.” и   БДС EN 12390–6:2009  “Изпитване на втвърден бетон. Част 6: Якост на опън при разцепване на пробни тела”.

Акредитираните лаборатории за изпитване са преминали този преход и към настоящия момент техническите средства за изпитване на бетон, трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 12390–4:2001 “Изпитване на втвърден бетон. Част 4: Якост на натиск. Спецификация на машините за изпитване.”, а именно да се контролира прилагането на силата с постоянна предписана скорост.

Препотвърждава се решението по т. 1 от м. януари 2010г.

Всеки организатор на  междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност ILC/PT, който желае конкретно междулабораторно сравнение да бъде прието и признато от ИА “БСА”, като доказателство за компетентност на кандидатстващите или акредитираните органи за оценка на съответствието, следва да информира Председателя на ТКА “Лаборатории за изпитване” чрез Агенцията, като приложи всички документи, доказващи компетентността му да проведе съответното сравнение.

м. октомври 2010г.
